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FAST NORMAL W

zaprawa klejowa do przyklejania ptyt z wetny mineralnej

ZASTOSOWANIE FAST NORMAL W dzieki swoim wiasciwosciom nadaje sie doskonale do przyklejania piyt
z welny mineralnej na réznego rodzaju podtozach wewnatrz i na zewnatrz budynku ftj.
beton, pustaki, cegta, tynki cementowe, cementowo-wapienne itp.

WLASCIWOSCI Zaprawa klejowa FAST NORMAL W jest suchg mieszanka mineralng, modyfikowang
syntetycznymi polimerami, mrozo- i wodoodporng o zwiekszonej elastycznosci.

PRZYGOTOWANIE Podioze powinno by¢ réwne, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen

PODLOZA zmniejszajacych przyczepnosé zaprawy tj. kurzu, wapna, ttuszczu, resztek starych
odstajacych powtok malarskich. W celu zwiekszenia przyczepnoéci i likwidacji zapylenia
powierzchnie zawsze nalezy zagruntowa¢ FAST GRUNT U lub FAST GRUNT G.

PRZYGOTOWANIE Do naczynia nalezy wla¢ okoto 5,50 litra wody na 25 kg suchej masy i mieszajac,

| SPOSOB UZYCIA wsypywaé zawartos¢ worka. Miesza¢ az do uzyskania konsystencji jednolitej masy.
Pozostawi¢ na okoto 10 minut i ponownie przemiesza¢ przed uzyciem (nie dolewaé¢
wody). Tak przygotowana zaprawa nadaje sie do uzytku przez okres od 2,5 do 3 godzin.
W trakcie robot konieczne jest okresowe przemieszanie zaprawy co okoto 30 minut.
Zaprawe klejowg nanosi sie na ptyty w dwdch etapach niezaleznie od tego czy klei sie catg
powierzchnie czy tez stosuje sie pas po obwodzie i placki.
W pierwszym etapie nastepuje cienkie przeszpachlowanie klejem catej powierzchni ptyty
lub miejsc na obwodzie i pod przysztymi plackami. Nastepnie po czesciowym stwardnieniu
naktada sie wlasciwg warstwe klejacg we wczesniej przygotowanych (zaszpachlowanych)
miejscach. Zaprawa klejowa powinna pokrywac¢ nie mniej niz 60% powierzchni ptyty.
W celu polepszenia przyczepnosci po wstepnym zwigzaniu zaprawy klejowej
(ti. po 3 dobach) kazdg ptyte mocujemy dodatkowo kotkami z tworzywa sztucznego
z metalowym trzpieniem w ilosci podanej w projekcie ocieplenia ale nie mniejszej niz 6 szt.
na 1 m?. Dlugo$é kotka zalezna od rodzaju $ciany (min. zagtebienie kotka w ocieplane;
Scianie 6-8cm nie liczac tynku).
W czasie prac bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich warunkéw atmosferycznych
tj. unika¢ zbyt silnego nastonecznienia i wysokiej wilgotnosci.

WYDAJNOSC Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej - okoto 5kg suchej masy na 1 m?.

PRZECHOWYWANIE Przechowywa¢ w fabrycznie zamknietych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach,
na paletach. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy.

DANE TECHNICZNE Proporcje mieszanki okoto 5,50 | wody na 25 kg suchej masy
Czas gotowosci do pracy od 2,5 do 3 godzin
Czas otwart pracy okoto 20 minut

Temperatura podtoza i otoczenia od +5 °C do +25 °C

OPAKOWANIE Worek 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.).
NORMY Aprobata techniczna ITB: AT-15-6141/2005.
Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny nr HK/B/0595/01/2003.
UWAGA Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bgdZz sposéb wykonania nie

zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.
P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ produktu, natomiast nie ma
wplywu na sposaob jego uzycia i warunki w jakich byt stosowany.

Sktadnik systeméw ocieplen FAST W i FAST W-G.

http://www.fast.zgora.pl email: biuro@fast.zgora.pl tel. +48 68 328 62 00 fax. +48 68 328 62 05



